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（工博）＊・西畑昌亮＊・瀧川 淳＊＊・竹花奎一＊＊＊

＊アルミ・銅事業本部・技術部 ＊＊神鋼アルコア輸送機材㈱ ＊＊＊トヨタ自動車北海道㈱

第 1表 金網フィルタを除去したビスケット残材の溶解試験
結果 mass％

第 1図 装置の全体システム概略図

第 2図 誘導加熱によるビスケットから
の金網フィルタ除去・模式図

問い合わせ先：アルミ・銅事業本部・鋳鍛事業部・大安工場 TEL（0594）77－2208 FAX（0594）82－0010




