
14）をおこなうために，有限要素法に変形
異方性を導入する必要がある。このために，降伏曲面と
r 値の板面内分布から降伏関数のパラメータを決定16）し
た。最後に，降伏関数と実験により求めた加工硬化式か
ら構成方程式を決定し，
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Calculate Effective Shear Stress on Each Slip Plain at Each Grain
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Initial Texture ：Random�
Initial Thickness：5mm�
Reduction：50％�
Roll Diameter：φ100mm�
Friction Coefficient：μ＝0.3




