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第 1表







160kgf/mm2 Grade Zinc-galvanized Wire�
(Plain Carbon Steel)

180kgf/mm2 Grade Zinc-galvanized Wire�
(Si Added Steel)

200kgf/mm2 Grade Zinc-galvanized Wire�
(Si and Cr Added Steel)

100nm

第 7表に遅れ破壊試験条件と結果を示す。強度レベ
ルに対する負荷応力の比（負荷荷重比：σ/TS）は 0．66
を採用した。明石海峡大橋の主ケーブルにおける安全係
数は 2．2であり 12），供用中に生じる負荷荷重比は 0．45
（安全係数の逆数）であるため，負荷荷重比 0．


