
はじめに＝α-β合金の代表である Ti-6Al-4V 合金は強度
特性，耐熱性，溶接性など種々の性能面で均整がとれて
おり，汎用的な高強度チタン材料として様々な用途にも
ちいられている。しかし，この合金は熱間および冷間で
の加工性に乏しく，コイルでの薄板製造が不可能である。
薄板を製造する場合は複数枚のチタン板を鋼で包んで熱
間圧延する，いわゆる，パック圧延を繰り返す。そのた
め，コスト高は避けられず，航空機などごく限られた分
野での使用にとどまっている。コイル製造可能なα-β








