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1．2 浸漬試験

浸漬試験では中性および弱酸性の大気開放の 中における分極曲線を動電位法に
より測定した。対極に Pt 板を，照合電極に飽和カロメ
ル電極（SCE）をもちい，電位挿引速度はすべて 8.3×10

－4

V/s とした。また，比較のために，Ar ガスにより 24 時
間以上脱気した弱酸性水溶液中での分極試験もおこなっ
た。

2．実験結果

2．1 中性のNaCl 水溶液中における浸漬および分極試

験結果

中性の 5％NaCl（303K，pH5.9，大気開放）水溶液中
での浸漬試験によりえられた高炭素鋼線の腐食速度と線
径との関係
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δ: Apparent Thickness of Diffusion Layer
100�


