
1．特殊化成処理鋼板について

亜鉛めっき鋼板は様々な用途に適用されているが，亜
鉛めっきままでは塗装した場合に塗料との密着性に劣る
ことから様々な表面改質がおこなわれてきた。現在では，
さびを抑制するための「クロメート処理」や塗装密着性
を向上させるための「りん酸塩処理」が一般的におこな
われている。

指紋成分が付着した部分の拡散反射光が非付着部分にく
らべ減少するため，「黒っぽく見える」光学現象が生じ
る。これが指紋の目立ちやすさである。指紋を目立ちに
くくするためには指紋磁
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