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まえがき＝自動車部品をはじめ様々な分野において切削
加工により製造される材料には，その加工効率を向上さ
せるために微量の Pbを添加6），7）。①潤滑作用：切削加工中の昇温により融点以上に加熱さ

■特集：環境との共生・調和 材料編 FEATURE : Ecological Materials

（論文）
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