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国
土交通大臣の材料認定を取得した（表 1）。
　近年，RC造・SRC造・S造に次ぐ第 4の構造形式として，高
層ビル向けなどにも丸鋼管柱やその内部にコンクリートを充填
したCFT（Concrete-Filled steel Tube）構造の採用が，急速に
進展してきている。これらの特徴として，①梁の取付け方向が

。

建築構造用高性能鋼管 （KSAT325, 355, 440）
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規格名 
KSAT325, 355 
KSAT440

＜溶接条件＞ 
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規格名
外径 (mm)板厚 (mm)

300 ≦≦ 2 50040 ＜≦ 70KSAT325

300 ≦≦ 2 50040 ＜≦ 70KSAT355

300 ≦≦ 2 50019 ≦≦ 70KSAT440


