
まえがき＝近年，光ディスクはCDからDVDへ，更に
はBlu-ray Disc へ高密度・大容量化が進んでおり，それ
に伴いディスクを構成する反射膜に対しても，更なる高
性能化が必要とされている。
　光ディスクの代表であるDVDには，読込み専用の
DVD-ROM/Video，1 回のみ記録可能なDVD-R，繰返し
記録可能なDVD-RAM/-RW/＋RW1）～ 3）などがあるが，い
ずれも反射膜には Auや Al 合金が用いられている。特に









うかがわれ，よってNd添加の反射率低下抑制作用は，


