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プロセス原理

　炭材内装ペレットを 1� S％を下げるKnow-how を蓄積したことが大きな特徴である。

プロセスのインパクト

　ITmk3 は鉱山元に立地した場合に優位性が発揮される。鉱山は従来，高炉向けに鉱石を供給してきたが，このプロセスの導入により鉄鉱石から粒鉄へ付加価値を高めことができ，転炉や電気炉などの製鋼工程へとマーケットを拡大することができる。　さらには，鉱石中の酸素を除去し，脈石を分離した鉄源を製鉄所へ直榛チ－
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表 1　製品粒鉄の化学組成

写真1 製品粒鉄（ナゲット）
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