
まえがき＝近年，ノートパソコンをはじめとする各種携
帯用電子機器に対して小型軽量化が求められており，最
近ではその総重量が1kg以下の超軽量ノートパソコンも
珍しくない。このような状況の下，これらの機器に搭載
されるDVDやCD-ROMドライブなどの各種電子部品に
対しても軽量化が強く求められている。各種電子部品の
筐体には数年前までは鋼板が用いられたが剃 在では軽









きなかったことが考えられる。そのため，剪断曲げ加工
時に粒子の脱落が容易に生じ，十分に耐疵付き性改善効
果を発揮できなかったと考えられる。
　耐疵付き性に及ぼす PTFE 粒子添加量の影響を見る
と，粒径 0.3μm の PTFE を使用した場合は，皮膜を構
成する樹脂100重量部に対し，20重量部のPTFE粒子を
添加した皮膜の耐疵付き性が最も良好であり，これより
添加量が増減した場合は改善効果が低減する傾向が認め
られた。
　その理由として，皮膜中の PTFE 粒子添加量が少なす
ぎる場合は，金型とアルミ材の直接接触機会が十分に減
少しなかったため効果が十分つß榫躶 甶 ’し”鍤侏


