
まえがき＝航空機部品の軽量化・低コスト化に対して，
鋳造品は多数の部品からなる組立品を一体で製造できる
ため，非常に有効な手段である。これまで，展伸材と比
較すると鋳造品には欠陥が発生しやすく，その信頼性の
低さより適用が見送られる場合が多かったが，近年の鋳
造技術の進歩と，高強度なD357.0（Al-Si-Mg 系）合金の
登場により，特に一次構造部材への一体鋳造化が増加し





をベースにした自社規格（BMS7-330）を規定しており，
当社大安工場は，砂型鋳物メーカとして世界で 3番目，
国内鋳造メーカでは初めて，D357.0 合金による鋳造品の
製造に関する認証をボーェ 社よｍベベベ┃
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むすび＝当社はD357.0 合金や大型薄肉鋳物技術の開発
により，高品質で信頼性の高いアルミニウム鋳造品の製
造を可能にした。海外調達に頼るしかなかった航空機用
大型アルミ高品質鋳造品分野において，国内唯一の地位
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Size：1 200mm×550mm×600mm, 2.5tmm


