
1．ナノ積層硬質膜の形成

　図 1に示したのは，量産型の複合成膜装置の模式図である。
被処理体は中央の自公転するステージ上に搭載され，ステージ
の回転に合わせて成膜中に各々の蒸発源前方を通過することに
より，AIP Ρ （SiN，WN），しゅう動特性（BCN）の向上が可能で
ある。
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図 1　量産型複合成膜の模式図
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図 2 CrN/BCN




