
まえがき＝近年，切削工具や摺動部品向けの硬質皮膜，
いわゆるトライボコーティングは，より過酷な環境にお
いて高い耐摩耗性が要求されており，元素添加による多
成分系化や多層化など皮膜組成・構造が多様化する傾向
にある。1980年代には，切削工具向けの硬質皮膜は2元
系のTiNが主流であったが，1990年代に入ってからは3
元系の（Ti，Al）XB








