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表 1  放熱対策の例
Table 1  Examples of conventional heat release measures





している。この評価では，発熱体からの熱は伝導によっ
て鋼板に到達し，鋼板表面から熱放射および対流によっ
て放散されている。表面温度が，電気亜鉛めっき鋼板に
比べて 14℃の降下が見られており，筐体に直接装着され
た発熱部品の温度降下にも活用できることを示唆してい
る。

4．実用上の諸特性

　鋼板を電子機器などの筐体や放熱板として適用するに
あたっては種々の特性が必要となる。コーベホーネツに
は，高い放熱性に加えて，以下のような実用
している。【。コーベホーネツ犬表面は導伝斥を たる統筐体を “



× 240 時間でも錆びの発生がなく，電子機器用途には十
分な耐食性を有していると言える。
4．4　環境への配慮

　環境負荷を考慮して放熱性皮膜，下地処理ともにクロ


