


3 億台を超え，今後も年率 10％程度の増加が見込まれて
いる。
　表 1にはHDDに使用されている基板材料とそれぞれ
の基板を搭載したHDDの特徴を示す。
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った。このため，熱間圧延条件の制御によるマクロ組織
の最適化が行われ，適用されている。
　今後の市場拡大と高密度化の進展に対応していくため
には，品質の安定化とさらなるめっき面の平滑性をもつ
アルミニウム合金の研究開発が必要であると考えてい
る。


