
まえがき＝近年，船舶および陸上発電用の4ストローク
ディーゼルエンジンは，環境問題の高まりとともに，更



に示す従来の高強度鋼の成分系を参考に，目標強度1 050 
MPaが達成可能と考えられる化学成分を15種選択した。
1．2　小型材を用いた機械試験

　引張特性と衝撃特性のバランスを調査するために，選
択した15種の化学成分で作製した小型溶解材を用いて
機械試験を実施した。






