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戻しを 670-680℃×15h で行った後，改良鋼は 705℃×
7h，従来鋼は690℃×7hでPWHT（





水素脆化が観察された。しかし，改良鋼については，不
純物レベルが最も高い A-4 鋼においても，時効時間が最
長の 30,000h でも水素脆化は全く観察されなかった。


