
まえがき＝欧州の穴あき保証の高耐食化に伴い，欧州自
動車メーカでは電気亜鉛めっき鋼板（EG）70g/m2を原
板にジンクリッチ系塗料を塗布した高耐食防食鋼板が使
用され，自動車メーカ側でワックスやシーラを省略して
も耐食性を確保できる製品として実用化されている 1）。
当社では日系自動車メーカが使用している合金化溶
鉛めっき鋼板（GA）をベースとし，ジンクリッチ系塗料
に対して溶接性改善と塗料のコストダウンを図った自動
車用溶接可能塗装鋼板を開発したので，その諸特性につ
いて述べる。

1．実験方法

1．1　供試材






