
まえがき＝近年，自動車は，安全性の向上（衝突安全，
歩行者保護性能）や走行性・快適性の向上など消費者ニ
ーズに適合させるため，車体の大型化とともに重量が増
加している。さらに，地球環境への対応から排ガス規
制，つまりCO2やNOX

2

ルミニウム合金（以下，アルミ合金）は，鋼板に比べ比
重が約 1/3 ということから注目されており，様々な部位
に使用されるようになった。従来から，エンジンなどの
鋳物部品にアルミ合金が使われていたが，近年では，フ
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精度を高くすること，割れ周辺部のビード高さを低くす
ること（鋼板の約 1/2）が効果的である。また，形状精
度を向上させるための技術の一つとしてBHF制御法が
効果的であることが報告されている




