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�98年度予算の約半分となり，鋼橋の受注量は�99年度の
85 万トンを境に減少し，現状ではほぼ半減の状況となっ
ている。このような環境下，新設橋梁の建設コストだけ
でなく，既設橋梁の維持管理費の低減が強く要望されて
いる 27）。
　耐候性鋼は，塗装を施さない状態で風雨に曝されなが
ら時間の経過とともに緻密なさび層が形成され，腐食の
進展が抑制される鋼材であり，JIS 規格が制定されてい
る。普通鋼に塗装する鋼橋では平均




