
まえがき＝世界的な海上輸送量の増加，特にコンテナ貨

であった。
　一般的にHAZ靭性の改善手段としては下記の3点が有
効である

5），6）（図 1）。



筆者らはこれらをベースにさらなるHAZ組織の微細化
に取組んだ。
（1）MAの生成抑制
　硬質相であるMAは，溶接により高温にさらされた
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