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　また，図2および図3に，液相率��の低下に伴うフラ
クタル次元��および無次元周囲長�の変化を示した。こ
の図からわかるように，液相率��が低下するに従ってフ
ラクタル次元��および無次元周囲長�は増加する。とく
に無次元周囲長�



（C）＞（A）＞（B）＞（D）




