




分布が溶削状態に影響すると考えられる。
　このため，実機のHS装置における混合比分布を有限
要素法（以下，FEMという）解析で明らかにするととも
に，それが溶削むらに及ぼす影響を実機実験によって調
査した。
　まず，火口から噴射されるプロパンと酸素のブルーム
表面上での混合状態を明らかにするぎ¼






