




パーライト中で361MPaとなる（表2）。一方，V無添加
のK1の硬さが0.5℃/sで206HV，1.0℃/sで223HVであ
るのに対して，0.5mass％VのK4の硬さは0.5℃/sで



VCは全く観察されず，1,100℃加熱でも10～20nm程度
のVCが一部で観察されただけであった。一方，900℃加




