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圧φOCVは次式で示す 6次関数を用いて算出する。

　　　　　　　　　　　………………………………（8）

　ここで，cmaxは活物質の最誰５i５度，piは係数である
（ද �
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が示されている。最適解として得られた590 MPaの圧
縮圧力は，実際のプロセスにおける典型的な範囲内にあ
る12）。
ɹਤ �（a）は，最適化された構造パラメータにおける
活物質のメソスケール構造を示している。図 5（b）は，
各条件における各内部抵抗のレーダーチャートを示して
いる。図 5






