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化物の関係を簡素化するために，Si，Mn，Ti，Feの 4元
素に限定し，熱力学データベースFToxidを用いてギブ
スエネルギー最小化法より各温度域で酸化物の生成量を
計算した。スラグに占める各酸化物の質量比（係数）は，
スラグ表面からのEDS分析結果をもとに各酸化物の係
数の和が100となるように与えて計算した。
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化物相（Phase③）であった。これらの各相は，反射電
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