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·͕͖͑＝近年，計算機の高性能化，ビッグデータの拡
充，深層学習などの技術的ブレイクスルーを背景にし
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計すべき原材料配合，②複数原材料から構成される溶接
材料の化学成分（以下，溶材成分という），③溶接後の
溶接金属の化学成分（以下，溶金成分という），④溶接
金属の機械的特性（以下，溶金特性という）の各関係性
を考慮しながら行う。これら溶接材料の特徴を考慮した
MI技術として，①～④の各関係をつなぐ予測探索技術










